
for loc-pin VpCD 55ホ

物

ザ ^ ン 热 八 。ィ7,

C E R A M I C
S P A C E R

e a s  s t e e l )

一
w t  jx>r t L  tjLn^JL 

tuiuoul̂v 
EBW Co c W .

乇ォル9 —

図 1 D / T と 永 久 四 極 磁 石 の 構 成
図2 セグメントと磁石ホルダー
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ABSTRACT

In 1988, the type I model of quadrupole, which was made of the 16 permanent 

segments of Nd-Fe-B, was designed and constructed. The maximum of the descrepancies 

between the magnetic center and the mechanical center was about 60//in. This value was 

without the tolerance(rms ：several ^m) required with calculation of the beam dynamics. 

Therefore, we searched causes for the decrease of the descrepancy. We found out that 

it was important to select two perinanet segments machined from the same big permanent 

magnet and symmetrically to install these segments in the magnet holder. Now, these 

descrepancies were within several jum.

1 . はじめに

1 9 8 8 年 電 子 ビ ー ム 溶 接 で ド リ フ ト チ ュ ー ブ を 製 造 す る こ と を 想 定 し 、永久四極磁石が設 

計 さ れ 、製 造 さ れ た 。図 1 に 、永久四極磁石とドリフトチューブの構成を示す。永 久四極磁石は、 
図 2 に 示されているように、 1 6 個 の セ グ メ ン ト （要求される磁場勾配を得るため） と磁石ホル 

ダーで構成されている。セグメント及び磁石ホルダーが製造ざれていれば、磁石の組立は非常に 

容 易 で あ る 。組立及びセグメント製造について述べる。
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a ) セ グ メ ン ト の 製 造

• セグメントは、多 量 生 産の製造ライン上の磁石ブロックから放電加工により作る。但し磁石 

ブロックの大きさは、図 2 に示したセグメントがニ個以上偶数個とれる物でなければならないo

b ) 磁 石 ホ ル ダ ー （放 電 加 工 ）へ の 組み込み

•指定された磁化方向に着磁されたニ個のセグメントを、点 対 称 に 、定 盤 （石 製 ）上の磁石 
ホ ル ダ ー に 上 部 よ り 挿 入 し 、セグメントを定盤に押しながらネジで固定する。永久磁石は焼結体 

で あ り 、脆 い た め 、セグメントに加工された夕ップを充分に活用するネジを使用する。
このように製造された永久四極磁石の磁場測定の結果並びに特性については、文 献 1 、 2 、3 

に述べられている。測 定 さ れ た 磁 場 中 心 と 機 械 中 心 と の ず れ を 図3 の黒 丸で示すo 図 3 から明ら 

かな よ う に 、そのずれは大きい。 この原因を Nd_Fe_B dr

調 査 し た の で 、その結果について述べる。 P

! r ：2 r = : h 曲 線 の 違 ぃ が 拡 大 図 3 磁 = 冗 中 心 の ずれ
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2 . セグメントの磁束のばらつき

図 2 に示したセグメント及び磁石ホルダー 
の加工寸法からの推定では、図 3 中黒丸の 

ような大きな磁場中心のずれを生むことは難 

しい。我 々 は 、セグメントの磁気特性を測定 
する 事 に し た 。 もしセグメントの磁束の値が 
大 き く 異 な っ て い れ ば 、B — H 曲線も大きく 

異 な る 。か つ 四 極 磁 石 に 組 み 込 ん だ 時 、

され、磁場中心のずれも 

大き く な る 場 合 も あ る 。
セグメントの磁場特性の 

測 定 結 果 を 図 4 に示す。
この磁場特性のデータ 

か ら 、セ グ メ ン ト は い < 

つかの集団に分けられる。
現 在 こ れ ら の 集 団 が  

何故できたか特定できな 

い が 、我 々 は 、四極磁石 
の 組 立 時 の 様 子 氺 氺  

セグメントの加工精度の 

優 先 選 択 （セグメントを 

取り出した磁石ブロック 
でなく） 氺 ネ か ら 、
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図 4 各セグメント の 磁 場 特 性 の バ ラ ツ 本

Variation of the magnetic flux 
and the easy axis on the all 
Nd -  Fe -  B segments
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この集団は前述した大き
な磁石ブロックを意味していると判断している。



このデータを基に四極磁石を組み直した結果、図 3 に 白 丸 で 示 し た 磁 場 中 心 の ず れ（2 0 从m  

以 下 ） を 得た。

3 . 磁 場 中 心 の ず れ を 数 从m にするために
当初の 磁 場 中 心 の ず れ へ の 要 求 は 、 r m s で 数 // m で あ っ た 。我 々 は 、そ こで、セグメントの 

動径方向の変 位 に よ る 磁 場 中 心 の ず れ を 逆 に 利 用 し 、磁 場 中 心 の ず れ の 再 補 正 を 試 み た 。
補正 の 方 法 は 下 記 の よ う に 行 わ れ た 。

a)磁 化方向 ③ の セ グ メ ン ト の ネ ジ を 緩 め る と 、隣 合 う セ グ メ ン ト か ら の 力 関 係 （図 5 のよう 

で ある） に より、③の セ グ メ ン ト は 中 心 方 向 に 移 動 す る 。 この中心へ移動量は、セグメントの加 

エ精度が マ イ ナ ス に な っ て い る 量 に 関 係 す る 。
b)磁石ホルダーとセグメント間に隙間ができ 

る。 この隙間に適当な厚さのベリリアのシートを 

入 れ 、固 定 用 ネ ジ で 、再度セグメントを磁石ホル 

ダーに固定する。 この隙間と磁場中心のずれの 

関 係 は 、我 々 の 磁 石 の 場 合 、約 4 0 ju m / m m

(計算及び 実 験 値 と 一 致 ） で あ る 。

この補正により、磁 場 中 心 の ず れ は 、数 以  
下 に す る こ と が 出 来 た 。実用の永久四極磁石とし 

て は 、 この後、機 械 構 造 上 の 安 定 化 の た め 、低温 
用 エ ポ キ シ 樹 脂 で 、磁 石 全 体 （基 準 面 を 除 い て ）

を固 定 す る 。

4 . まとめ

電子ビーム溶接法 等 に よ る ド リ フ ト チ ュ ー ブ の 製 作 に 必 要 な 永 久 四 極 磁 石 は 、 ビームの振る舞 

い か ら 要 求 さ れ る 精度内で容易に製造できることがわかった。そのために、ある程度の加工精度 
に治まったセ グ メ ン ト は 、個々のセグメントの磁気特性 に 留 意 す る こ と が 重 要 で 、今回の製造で 
は 、セグメントを切り出した元の磁石ブロックから識別することが肝要である。そ の 後 、識別さ 
れたセグメントを対 称 に 四 極 磁 石 へ 組 み 上 げ る 。

一 方 磁 場 中 心 の ず れ が 長 期 間 に わ た り 数 以 m 以内である か ど う か 不 明 で あ る 。永久磁石自身 

の 径 年 変 化 の ば ら つ き 、熱 に よ る 変 化 の ば ら つ き 、放 射 線 に よ る 変 化 の ば ら つ き 等 が 、永久磁石 

の 同 じ 製 造 ロ ッ ド （磁 石 ブ ロ ッ ク ） 内 で は 、充 分 小 さ い の だ ろ う か ？ 前述した文献を参考にす 
ると、数 十 从 m の磁場中心の ず れ を 許 せ ば 、 これらのことは問題とならないと想像できる。
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1 5 セ グ メ ン ト の 状 態 （固定ネジなしの時）


